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Կանխիկ դրամաշրջանառության
կարգավորման և դրամանենգու

թյանդեմպայքարինպատակովմերպե
տությունըմշտապեսբարելավումէդրա
մանիշերի որակը և կատարելագործում
դրանց պաշտպանական հատկանիշնե
րը։

Դրամանենգության ոչ պակաս տա
րածվածտեսակներիցէշրջանառության
մեջգտնվողպետականստանդարտիմե
տաղադրամների կեղծումը, չնայած որ
մետաղե դրամանիշերը կեղծելը թերևս
այդքան էլ ձեռնտու չէ դրամանենգնե
րին,ինչով էլ նաևպատճառաբանվում է
վերջինտարիներինշրջանառությանմեջ
կեղծմետաղադրամներիքանակիհամե
մատաբար նվազումը։ Հաշվի առնելով,
որ ներկայիս դրամանենգության ծա
վալներն, այնուամենայնիվ, մտահոգիչ
են, համապատասխանպետական իրա
վասու մարմինների կարևոր խնդիրների
շրջանակումէդեռմնումդրամանիշների
իսկությունը ճանաչելու առումով հասա
րակությանիրազեկումըևուսուցանումը:

Կեղծ մետաղադրամների հայտնա
բերման և տեսակավորման (խմբավոր
ման)նպատակովդեռևս2008թվականից
սկսած փորձագիտական հետազոտու
թյուններ են իրականացվում ՀՀ ԳԱԱ
«Փորձաքննությունների ազգային բյու
րո» ՊՈԱԿի Փաստաթղթաբանական
փորձաքննությունների բաժանմունքի
և Ֆիզիկատեխնիկական հետազոտու
թյունների և քիմիական փորձաքննու

թյունների բաժնի հետ համատեղ կեր
պով։ Տեխնոլոգիական առաջընթացին
համահունչ՝ գերճշգրիտ սարքավորում
ներով ապահովվածության պայմաննե
րում,փորձագետներիկողմիցհնարավոր
էեղելբավականինարագևճշգրիտորո
շելմետաղադրամներիև՛ֆիզիկաքիմիա
կան,և՛արտաքինհատկանիշները։

Կատարված հետազոտություննե
րիվիճակագրությունըցույցէտալիս,որ
կեղծվելենհիմնականում100,200և500
դրամանվանականարժեքներով մետա
ղադրամները,որոնցմեջգերակշռողքա
նակություն են կազմում 200 և 500 դրա
մանոց կեղծ մետաղադրամները։ Հարկ
է նշել նաև, որփորձագետների կողմից,
արդիական փորձագիտական մեթոդնե
րի կիրառմամբ և համատեղ հետազո
տությանարդյունքումկատարվելեննաև
կեղծ մետաղադրամների տեսակավոր
ման աշխատանքներ, ինչով էլ պայմա
նավորվում է այս պահին Փորձաքննու
թյուններիազգայինբյուրոյումարդենգո
յությունունեցողտասիցավելի100դրա
մանոց,մոտքառասուն200դրամանոցև
հարյուր քսանից ավելի 500 դրամանոց
կեղծ մետաղադրամների խմբեր, որոն
ցում տեսակավորված մետաղադրամնե
րը միմյանցից տարբերվում են ինչպես
իրենց պատրաստման եղանակներով և
արտաքին հատկանիշներով, այնպես էլ
ֆիզիկաքիմիականհատկանիշներով:

Հարկէնշել,որկեղծմետաղադրամնե
րի տարբերակման հատկանիշների մա

ԱրսենԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

« Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿի  փաս տա թղ թա բա նա կան 

փոր ձաքն նու թյուն նե րի  բա ժան մուն քի փոր ձա գետ

ՄուշեղԱՍԼԻԿՅԱՆ

 Ֆի զի կա տեխ նի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և քի մի ա կան

 փոր ձաքն նու թյուն նե րի բաժ նի փոր ձա գետ 

ԿԵՂԾՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄՆԵՐԻՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻԵՎՄԵԹՈԴՆԵՐԻ

ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
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սինտեղեկատվությունըգրանցվումէՀՀ
ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային
բյուրո» ՊՈԱԿի փաստաթղթաբանա
կանփորձաքննություններիբաժանմուն
քի կողմից վարվող համապատասխան
բազայում, որը միակն է Հայաստանի
Հանրապետությունում: Տեղեկատվական
բազանյուրաքանչյուրփորձաքննության
ավարտից հետո համալրվում է հետա
զոտվածնոր մետաղադրամներիտվյալ
ներով:

Անդրադառնալով կատարված փոր
ձաքննություններին՝նշենք,որայսնպա
տակովկիրառվելենմանրադիտակային
հետազոտության, ռենտգեն ֆլյուորես
ցենտային, որակական կաթիլային, հա
մեմատական և վերլուծության մեթոդ
ները, օգտագործվում են էլեկտրոնային
անալիտիկ կշեռք և էլեկտրոնային չա
փակարկին:

Մեթոդաբանության առումով, վերը
նշված հետազոտություններն իրակա
նացվումենհիմնականումփուլայիներեք
ընթացակարգերով.

1. Մանրադիտակային հետազոտու
թյունները կատարվում են «Motic SMZ»
տիպի մանրադիտակի տեսադաշտում
(լույսը`արհեստական,անդրադարձվող,
խոշորացումը`x40)1։Մանրադիտակային
հետազոտությամբ ուսումնասիրվում են
մետաղադրամներիվրաառկաարտաքին
հատկանիշները, դրանց տեղակայում
ները, կառուցվածքները, մետաղադրամ
ներիդրամաշուրթերինառկաատամնա
հատիկները, թե ինչ հատկանիշներով
են համապատասխանում միմյանց, ինչ
եղանակով են կատարված, կատարված
են դրոշմման, թե ձուլման եղանակով և
իրենց ընդհանուր հատկանիշների հա
մակցությամբ, կատարման եղանակ
ներով և առանձնահատկություններով
խմբավորվումենարդենիսկձևավորված
համապատասխան խմբերում։ Իսկ եթե
վերընշվածհատկանիշների համակցու
թյունը չի համապատասխանում որևէ
խմբի մետաղադրամի հատկանիշներին,
ապաձևավորվումէմինորխումբ՝համա

պատասխանհերթականհամարով2:
Հետազոտությանայսփուլումկիրառ

վում է «Explorer Pro max 210g d=1mg»
տիպի էլեկտրոնային անալիտիկ կշեռք
և էլեկտրոնային չափակարկին, ուսում
նասիրվումէմետաղադրամիքաշը,չափ
վում դրա բարձրությունը, տրամագիծը,
արտաքին և ներքին օղակները և այլն3:
Ստորևներկայացվողնկարներումսլաք
ներով ցույց են տրված կեղծ մետաղա
դրամներիարտաքինհատկանիշները:

Նկ.1.Կեղծ100դրամանոց

Նկ.2.Կեղծ200դրամանոց

Նկ.3.Կեղծ500դրամանոց

Նկ.4.Կեղծ500դրամանոց



Քրեական դատավարություն և կրիմինալիստիկա

76

Դ
Ա

Տ
Ա

Կ
Ա

Ն
 

Ի
շխ

ա
նու

թ
յու
ն

Հ
Ո

Ւ
ԼԻ

Ս
 -

 Օ
Գ

Ո
Ս

Տ
Ո

Ս
  

20
18

  
7 

- 
8 

(2
29

-2
30

)

Նշված1ին,2րդ,3րդև4րդնկար
ներում կեղծ մետաղադրամների վրա
ցույցենտրվածդրանցարտաքինհատ
կանիշները, պատկերների անհամաչա
փությունները,գրառումներիևպատկեր
ների անհստակությունները, 500 դրամ
անվանական արժեքով ՀՀ մետաղադ
րամի մետաղների բաժանարար գծերի
անհավասարությունները (Նկ.3) և 500
դրամանվանականարժեքով ՀՀ մետա
ղադրամի մետաղների բաժանարար
գծերիբացակայությունները (Նկ.4),ինչ
պեսնաևդեղնագույնմասիներկանյութի
մաքրվածհատվածները:

Նշված 1ին, 2րդ և 4րդ նկարնե
րումառկամետաղադրամները միաձույլ
են,պատրաստված են ձուլման եղանա
կով, իսկ 3րդ նկարում՝ մետաղադրամը
պատրաստված է երկուտարբեր համա
ձուլվածքներով,երկուտարբերմասերից՝
դրոշմմանեղանակով:

2. Մետաղադրամների հետազոտու
թյաներկրորդփուլումկատարվումէնյու
թագիտականհետազոտություն,որնիրա
կանացվում է «Niton XL3T 980» մոդելի
ռենտգենֆլյուորեսցենտայինանալիզա
տորի միջոցով4: Նշված սարքի առանձ
նահատկությունը կայանում է նրանում,
որռենտգենճառագայթներիներթափան
ցելիությունըունիմիքանիմիկրոմետրից
մինչևմեկմիլիմետրանցողունակություն
(կախվածմետաղիտեսակից)ևայնան
ցնելովմետաղադրամիներքինշերտերը,
հետազոտում է մետաղադրամի համա
ձուլվածքի քիմիական բաղադրությունը,
ինչպես որակական, այնպես էլ քանա
կական, մասնավորապես՝ ինչ տեսակի
մետաղներից են պատրաստված ներ
կայացվածմետաղադրամները (օրինակ՝
պղինձ,երկաթ,ալյումին,կապարևայլն)
ևինչտոկոսայինքանակությամբենօգ
տագործվել(օրինակ՝պղինձ27%,երկաթ
32%,ալյումին18%,կապար9%ևայլն):

3. Փորձաքննության երրորդ փու
լում ստացված հետազոտությունների
արդյունքների վերլուծությունից հետո
դրանքհամեմատվումենՀՀումթողարկ

վող ստանդարտացված մետաղադրամ
ներիպատրաստման եղանակների, ար
տաքինտվյալներիևքիմիականբաղադ
րության տվյալների հետ, վերջիններս,
որպեսհույժգաղտնիտեղեկատվություն,
իրավասուպետական մարմինների կող
մից նախօրոք սահմանված կարգով
տրամադրվելենփորձագետներին:

Տեղեկատվության թույլատրելիու
թյան շրջանակում մասնավորապես
ներկայացնենք, որ ՀՀում թողարկվող
ստանդարտացված մետաղադրամները
պատրաստվում են դրոշմման եղանա
կով, 100 և 200 դրամ անվանական ար
ժեքով մետաղադրամները միագույն են,
իսկ 500 դրամ անվանական արժեքով
մետաղադրամը՝պատրաստվումէերկու
տարբեր մետաղական ձուլակտորներից՝
դրոշմման եղանակով, գրառումները և
պատկերներըհստակեն,մետաղադրամ
ներիեզրահատվածներումառկաատամ
նահատիկներըհամաչափեն՝տեղակայ
ված միմյանց նկատմամբ հավասարա
հեռ, իսկ մետաղադրամների հիմնամա
սերըհարթեն(տե՛սնկար5):

Նկ.5.Ստանդարտթողարկման100,200և

500դրամանվանականարժեքովՀՀմետա

ղադրամներիդիմերեսիևդարձերեսիպատ

կերները:

Հարկ է նշել, որ բացի կեղծ մետա
ղադրամներից՝ շրջանառության մեջ են
գտնվում նաև ստանդարտ թողարկման,
բայց խոտանված մետաղադրամներ,
որոնք թեև արտադրված են համապա
տասխանպահանջներիհամաձայն,սա
կայն արտաքնապես էականորեն տար
բերվումենշրջանառությանմեջգտնվող
մետաղադրամներիարտաքինպատկեր
ներից(Տե՛ս՝Նկար6):
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Նկ.6. խոտանվածմետաղադրամներ

Նկար 6ում առկա մետաղադրամ
ների գրառումները և պատկերները հա
մակենտրոն շրջանագծերի համեմատ,
իրենց տեղակայումներով շեղված են,
առկա են մետաղադրամների հետ մեկ
ամբողջականություն չկազմող էլեմենտ
ներ, գրառումների և նախշապատկեր
ների մասնակի բացակա հատվածներ,
մետաղադրամների դրամաշուրթերին
բացակայում են ատամնահատիկները,
ունեն չափսային առանձնահատկու
թյունների մասնակիտարբերություններ,
սակայն իրենց քիմիական բաղադրու
թյամբ, կատարման եղանակով, արտա
քին պատկերների և նախշապատկեր
ների հստակություններով, առանձին
հատվածների (էլեմենտների) չափսային
առանձնահատկություններով համապա
տասխանումենստանդարտթողարկման
մետաղադրամի պատրաստման պա
հանջներին:

Ժամանակակից սարքավորումների
և համապատասխան ստանդարտների
կիրառման պայմաններում, համեմա
տական հետազոտությամբ ստացված
արդյունքներըբացառումենկեղծմետա

ղադրամը ստանդարտացվածից չտար
բերակելու հավանականությունը, քանի
որհետազոտություններիընթացքումշա
հագործված սարքավորումները սերտի
ֆիկացվածեն,ունենհամապատասխան
աշխատանքային հաստատված ընթա
ցակարգեր ևաշխատում են բարձրար
դյունավետությամբ։ Դրանք պարբերա
բար ստուգաճշտվում (ստուգաչափվում)
են փորձագետների և ՀՀ տնտեսական
զարգացման և ներդրումների նախարա
րության «Չափագիտության ազգային
ինստիտուտ»ՓԲԸիհամապատասխան
աշխատակիցներիկողմից։

Հատկանշական է, որ ուսումնասի
րելով «Փորձաքննությունների ազգային
բյուրո» ՊՈԱԿում 20082017 թթ.ի ըն
թացքում փորձաքննության ներկայաց
ված կեղծ մետաղադրամների վիճակա
գրականտվյալներնարձանագրվելէ,որ
բոլոր երեք տեսակի մետաղադրամների
կեղծումների քանակնաճել է 20102012
թթ.իև20152016թթ.իժամանակահատ
վածներում։

Այսպիսով, ձեռքբերված փորձը թույլ
է տալիս ամրագրելու, որ Փորձաքննու
թյուններիազգայինբյուրոյիփորձագետ
ներիկողմից«ԻՍՕ17025»միջազգային
ստանդարտների բարձր պահանջները
պահպանելը և իրավապահ մարմիննե
րիհետարդյունավետհամագործակցու
թյան շրջանակներում իրականացված
աշխատանքները՝ մետաղադրամների
արտադրության և ապօրինի շրջանա
ռության դեմպայքարի կարևոր գործում
ունենէականդերակատարություն,ինչին
էլ հետամուտ լինելով, փորձագետների
կողմից շարունակվում են այս ուղղու
թյամբ իրականացվող փորձարարական
հետազոտությունները։
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THEEXAMINATIONOFCOUNTERFEITCOINSUSINGMODERN
EQUIPMENTANDMETHODS

Arsen Baghdasaryan
Еxpert of Document Expertises Unit of
National Bureau of Expertises of RA

Mushegh Aslikyan
Expert of Physical and  Technical Examinations and Chemical 
Expertises Department of National Bureau of Expertises of RA

InArmeniacounterfeitingofmoneyisoneofthemostcommoncrimes.It isofagreatdangertothe

societyasthecirculationoflargeamountofcounterfeitbanknotescanleadtodestabilizationofthecountry's

economy,therebyweakeningpublicconfidenceinthecurrencyofthecountry.

Key words:counterfeiting of money, metal coins, counterfeit coins, standard coins, protective features, 

expertise, examination, method.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ МОНЕТ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Арсен Багдасарян
Эксперт отделение документоведческих экспертиз

Национального бюро экспертиз РА
Мушег Асликян

Отдел физикотехнических исследований и химических экспертиз 
Национального бюро экспертиз РА

В Армении фальшивомонетничество является одним из наиболее распространенных преступлений. 
Оно представляет собой опасность для общества, поскольку оборот большого количества поддельных 
монет может привести к  дестабилизации экономики страны, и как следствие ослабит общественное 
доверие к валюте государства.

Ключевые слова: фальшивомонетчество, металлические монеты, поддельные монеты, 
стандартная монета, защитные элементы, экспертиза, исследование, метод.
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